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Näyte 76-1. Pahvin alla olevissa putken muotoisissa asbestieristeissä on asbestia, (antofylliittia ja krysotiilia). OSA PUTKISTA ON PURETTU!

Näyte 77-2. Lämmitys- ja käyttövesiputkien mutkissa, liitoksissa jne. on käytetty piimaamassaerisettä, joka sisältää asbestia (amosiittia).

Näyte 78-3. Sementtikuitulevy, aaltoprofiili kellarin käytävän katosta. Näyte sisältää asbestia, (krysotiili ja krokidoliitti).

Näyte 79-4. Sementtikuitulevy-Lujalevy, sileä profiili kellarin käytävän katosta. Näyte sisältää asbestia, (krysotiili ja krokidoliitti).
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L-F & L-P, Asbestia sisältävät vinyylilaatoitus ja musta pikiliima, n. 210 m²
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L-P, Asbestia sisältävä musta pikiliima porrasaskelmamattojen alla
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